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Contenidos Analiticos:

1. Tipologia de las obras de hormigén

Aspectos tecnoldgicos y constructivos principales vinculados con el tipo de estructura.
Su influencia sobre la definicion de las caracteristicas del material, la eleccion del
método constructivo y el equipamiento a utilizar. Influencia de los factores
programaticos y economicos.

2. Procedimientos y equipos para la ejecucion de obras de hormigén

Equipamiento para la produccién, transporte, colocacion, compactacion y terminacion
superficial del hormigén. Conceptos basicos generales de las distintas operaciones y
su aplicacion a cada una de las tipologias estructurales (edificios, puentes y viaductos,
tuneles y conductos, pavimentos de caminos y aeropuertos, muros y diques).
Procedimientos de ejecucion en condiciones especiales. Estudio y optimizacion del
equipo y los procedimientos necesarios en cada tipologia estructural. Programacion,
rendimientos y costos.

3. Encofrados y Dispositivos transitorios

Encofrados: Encofrados para distintos tipos de elementos estructurales. Materiales
para encofrados. Disefio de encofrados. Acciones sobre los encofrados. Presion del
hormigén. Factores que influyen sobre la presion del hormigén. Tablas del ACI para
disefio de encofrados de columnas y tabiques. Tratamiento y proteccién de
encofrados. Deformaciones en encofrados. Limites reglamentarios. Contraflechas.
Tolerancias segun diferentes reglamentos de seguridad estructural. Listas de chequeo
para control de encofrados. Encofrados especiales: deslizante, trepadores, continuo,
para taneles, arcos y puentes. Apuntalamiento: apuntalamiento horizontal y vertical.
Casos tipicos. Puntales de madera, metal y mixtos. Ventajas de cada tipo.

4. Tratamiento de las obras de hormigdn durante las primeras edades.

Proteccion del hormigén recién colocado. Técnicas de proteccion para el control de la
fisuracion. Proteccion en climas rigurosos. Tiempos minimos de protecciéon. Curado.
Patologias tipicas por deficiencia de curado. Eleccion del método de curado en funcién
del tipo de obra. Equipamiento, materiales y procedimientos especiales. Edad minima
de curado. Aplicacién del concepto de maduracion. Curado acelerado. Curado a vapor.
Disefio de protecciones y ciclos de curado. Exigencias de los reglamentos de
seguridad estructural. Control de los procedimientos de proteccion y curado.
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5. Control e inspeccion de la construccion y recepcion de obras de hormigén.

Control, aseguramiento y gestion de la calidad aplicada a las obras de hormigon.
Sistemas de gestion de calidad. Implementacion y acreditacién de un sistema de
calidad a un caso concreto. Criterios de conformidad aplicables a las distintas etapas
de la construccion de una estructura. Criterios de conformidad de los materiales,
proporciones y caracteristicas del hormigén fresco, resistencia y otras prestaciones del
hormigon. Herramientas estadisticas de la calidad aplicadas a los criterios de
conformidad en una obra de hormigén. Requisitos establecidos en los reglamentos de
seguridad estructural. Recepcion de estructuras. Condiciones para la recepcion
provisoria 'y definitiva. Tolerancias. Deficiencias mas comunes. Estudios
complementarios. Opciones y recomendaciones relacionadas con la recepcion de una
estructura.

6. Vida en servicio y mantenimiento

Vida util en servicio. Definicion, relacidon con el tipo de estructura. Su importancia y
consideracion en los reglamentos de seguridad estructural. Aspectos econémicos y
culturales de la vida en servicio. Procesos de degradacion de las estructuras.
Procesos fisicos, quimicos y mecanicos mas frecuentes. Evoluciéon en el tiempo de los
procesos de degradacion y su efecto sobre la vida en servicio de las estructuras.
Tratamiento de la durabilidad en los reglamentos de seguridad estructural, distintos
niveles de evolucién. Herramientas disponibles para asegurar la vida en servicio y
establecer estrategias de mantenimiento. Medidas preventivas para evitar o atenuar
los procesos de degradacion. Mantenimiento preventivo. Optimizacién técnico
econdmica. Deteccion e identificacion de patologias que afectan la seguridad y/o vida
en servicio de las estructuras. Estudios especiales. Medidas correctivas. Materiales y
técnicas para la reparacion de estructuras afectadas por patologias.

7. Obras de hormigén con caracteristicas tecnol6gicas especificas.

Pavimentos y pisos de hormigdn. Materiales y procedimientos constructivos. Ejecucion
de pavimentos de rapida habilitacion al transito, pisos industriales y reparaciones
especiales de pavimentos de hormigdn. Hormigdn autocompactante. Hormigén con
fibras. Digues, muros de gravedad y otras estructuras masivas. Tratamiento de las
coacciones debidas al calor de hidratacién y el posterior enfriamiento. Control de la
fisuracion. Pre-enfriado y post-enfriado. Hormigén compactado a rodillo. Permeabilidad
y su control en digues. Tuneles y conductos de hormigén. Métodos constructivos.
Control de la fisuracion. Hormigon proyectado con y sin fibras. Prefabricacion.
Aplicaciones. Equipos y procedimientos. Control de ejecucién. Recepcion.
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